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Amiante HAP
Analyses effectuées par : WESSLING WESSLING

suivant norme NF X 43-050

suivant norme NF EN 15527

Résultats des analyses

RD PR ABS Identification couche (cm) Amiante HAP (mg/Kg)
908 42 900 77 -6 Négatif 7,5
908 42 900 78 -18 Négatif 0,1

HAP : Recyclage et élimination des matériaux bitumineux suivant les seuils

Taux HAP (mg/ke) <50 50 3 500 500 4 1000 | > 1000 |
Valorisation a chaud ou froid a froid impossible
Déchets : Inertes Non dangeureux Dangereux
Elimination
stockage : ISDI ISDND ISDD
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